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Hvor lang tid må gulvmaling/-lakk tørke?
Når du maler eller lakkerer gulvet, er tørketiden for gulvmalingen eller gulvlakken
avgjørende for hvor holdbart resultatet blir. Stikkordet er herdetid.

Av Bjørg Owren/ifi.no, ifi.no

Ikke la deg lure av at gulvmalingen eller -lakken tørker raskt.

Følg herdetiden
At overflaten kjennes tørr ut betyr ikke at den er ferdig tørket! Malingen har også en herdetid, det vil si at
tørkeprosessen fortsetter etter at den kjenns tørr ut. Det er i denne fasen den får styrken som lovet.

I sokkelesten på nymalt gulv
Men hvor lenge må vi vente?

– Unngå sterk belastning på gulvet de første 2-3 ukene etter at gulvet er malt eller lakkert, sier Thor
Ingar Røneid, teknisk sjef for TreStjerner gulvlakk og -maling.

Han forteller at folk som opplever at det nylakkerte eller nymalte gulvet tåler lite, som regel ikke har
overholdt herdetiden.

– Man kan bruke gulvet så snart det er tørt, men gå på sokkelesten og vær snill mot overflaten den
første tiden, sier han.
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SE OGSÅ: Slik maler du gulvet.

SOKKELESTEN: Gå på sokkelesten hvis du skal bruke det nylakkerte eller nymalte gulvet den første tiden.

HERDETID: De første 2-3 ukene etter at gulvet er malt, bør du unngå sterk belastning.

Ikke gjør dette på nylakkert eller nymalt gulv


