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Oppdag råten i tide
Vinduene, spesielt bunnrammen, utsettes for ekstra store påkjenninger og
fuktskader. Sjekk jevnlig at treverket og overflatebehandlingen er i god stand.

Av Chera Westman/ifi.no

Skader i malingfilm, vinduskitt, eller feil utforming av detaljer kan føre til fukt som siger inn i
vindusrammer og andre detaljer rundt vinduet. Når treverket over tid er fuktig, dannes råtesopp. Soppen
bryter ned treverket og gjør det mykt. Over tid vil dette føre til kostbare utskiftinger.

Tegn på at deler av vinduet er angrepet av råte er:
...at malingen har buler eller bobler/blærer.

...at du kan stikke en flat skrutrekker flere millimeter inn i treverket.

...at en fuktmåler indikerer over 20 prosent RF i treverket.

Anbefalt tiltak:
Ta kontakt med en håndverker som kan komme på befaring for å finne ut hvilket omfang skadene har,
og hva som bør gjøres for å utbedre. Du finner gode håndverkere i Mesterregisteret eller i
medlemsregisteret hos Malermestrenes landsforbund.
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Tips!
Ha gjerne vinduet åpent for å lufte, men lukk det etterpå. Vinduer er ikke konstruert for å stå åpne i
luftestilling hele året, eller når det regner kraftig.


