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Farge furugulv

Furugulvet vart er beiset i en mellombrun farge og sa lakkert. Vi gnsker en jevn,
mgrk brunfarge pa gulvet. Ma vi bruke en heldekkende farge? Eller finnes det lakk
som tas jevnt opp av furuen?
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Lakkoverflaten pa gulvet fungerer som en hinne som frastater seg maling og olje. Derfor bgr du starte
med & slipe ned gulvet til bart treverk, for sa & behandle det pa nytt. Med dette utgangspunktet vil lakk og
olje ta seg jevnt opp i treverket.

Lakk og olje

Om du gnsker & lakkere gulvet fins det produkter som kan blandes til den fargen du selv gnsker, som
Trestjerners Gulvmatt.

- TreStjerners Gulvmatt er en lakk som gir et oljet inntrykk samtidig som det har lakkens
bruksegenskaper, sier Per Lund Nielsen i Scanox. Lakken gir et jevnt resultat og ingen synlige
overlappinger.

Nielsen opplyser ogsa om at det gar an a bruke en farget olje, og lakkere overflaten etterpa om du
gnsker et mer vedlikeholdsfritt gulv. Dersom du ikke lakkerer overflaten gir oljen et dempet uttrykk pa
gulvet.



