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Hjelp, panelet har blitt mork!

Ny trepanel er bade lyst og lekkert, men etter noen ar vil fargen bli markere, gulere
og mer dyster. Hvorfor? Og hva kan man gjgre?
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- Kombinasjonen av at limstoffet gar i opplagsning og at veggen utsette for

lys gjer at treverket gulner over tid, forteller Chresten Nielsen ved Beckers.
Denne fargeendringen er dessverre umulig & forhindre, men det finnes
behandlinger som gjgr veggen din pen igjen. Nar du skal behandle panelveggen
er det et valg du ma ta stilling til; ensker du en transparent Igsning hvor
treverkets manster synes eller gnsker du en heldekkende maling? Pa vare
nettsider finner du utfyllende informasjon om de ulike behandlingsformene.
Transparente lgsninger

Er du opptatt av & beholde treverkets unike mgnster og struktur kan du benytte

deg av beis, voks, lut, lakk uttynnet oljemaling eller blekeklut. Disse er
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alle gode lgsninger, men vil gi ulike resultat. Pa vare sider kan du finne
beskrivelse av de forskjellige metodene, samt bildeillustrasjoner som viser

deg hvordan resultatet vil bli.

Maling

Dersom du gnsker et heldekkende resultat er maling lgsningen. Her vil
treverkets nyanser og mgnster ikke synes pd samme mate som ved de transparente
behandlingene, men du vil til gjengjeld fa en vegg dekket i akkurat den
fargenyansen du gnsker deg. @nsker du et mer spesielt resultat kan lasering
eller lett sliping gi spennende effekter. Nar du skal male panel er det

ytterst viktig at du benytter kvistlakk for & holde kvisten pa plass og unnga
skjemmende skader. Informasjon om de ulike formene for malingsbehandling og
kvistlakk samt eksempler der maling av panel er foretatt finner du pa lenken

pa hayre side.



